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	Начальное разрывное усилие нити в строчке
	Спустя один месяц нахождения на солнце
	Два месяца
	Три месяца

	1.	Dabond «Bainbridge»США  
	3,5 – 3,8 кг
	3,3 -3,5
	2,6 – 2,8
	1,7 – 2,0

	2.	Dabond «Coats»Румыния
	4,3 -4,5 кг
	3,8 -4,0
	3,0 – 3,3
	2,3 – 2,5

	3.	Gral «Coats» Финляндия
	3,5 – 3,8 кг
	2,8 – 3,0
	2,4 – 2,6
	2,2 – 2,4

	4. 	Tenara      «Gore-Tex» США
	5,5 – 5,8 кг
	5,3 – 5,5
	5,1 – 5,2
	4,9 - 5,0



